Culyzmnaizplatizm; Z | ; TVGZace spray . ; zzapytanie
»Modernizacja nawierzchni przyszkolnego boiska sportowego w Tarnowcu dziatka o

nr ewid. 386/3.”

1. Czy Zamawiajacy udostepni jaka ilos¢ desek oparc i siedzisk tawek jest do wymiany?

Odpowied?
Odswiezenie poprzez dwukrotne malowanie wszystkich elementéw drewnianych — 4 szt fawek,

wymiana uszkodzonych desek w ilosci 4 szt.

2. Czy Zamawiajgcy udostepni ile metrow siatki pitkochwytu jest do naprawy? Czy to wystarczy
naciggna¢ czy wymienié?

Odpowiedz
Naprawa polega na regulacji naciggu linek, uzupetnienie tworzywowych zaczepow siatki pitkochwytow,

ewnetualna wymiana linek naciggu na cafym obwodzie boiska.
3. Czy Zamawiajacy zaakceptuje wszystkie nawierzchnie zgodne z norma PN-14877:2014-027

Odpowiedz
Zamawiajgcy wymaga zastosowania nawierzchni poliuretanowej warstwowej spetniajgcej wymogi

PN-14877:2014-02 w zakresie badarn. Zamawiajqgcy zgodnie z zapisami oferty wymaga nawierzchni
poliuretanowej bezspoinowej elastycznej z natryskiem strukturalnym.

Nowgq nawierzchnie przyjeto jako nawierzchnie natryskowq — nawierzchnia wodoprzepuszczalna o
grubosci ok. 13mm — warstwa doina ok. 11mm(warstwa gruntujgca + warstwa podkiadowa)z
granulatu gumowego SBR, warstwa gornaf{uzytkowa) natrysk 2 mm z granulatu gumowego EPDM.
Zabezpieczenie cafosci poprzez wykonanie warstwy zamykajqgcej, zabezpieczenie przed scieraniem i
promieniowaniem UV-polakierowanie poprzez natrysk.

Zamawiajqcy dopusci nawierzchnie o lepszych parametrach niz zaktadana przez Zmawiajgcego np.
typ 2S (8mm podkiad na bazie kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, gérna warstwa uZytkowa
grubosci okoto 8 mm z mieszankq kleju poliuretanowego i granulatu EPDM).

4. Czy Zamawiajgcy zaakceptuje kolor nawierzchni poliuretanowej ceglasty RAL 30167

Odpowiedi
TAK




